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Centro Tecnoldgico de Polimeros SENAI — CETEPO

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob
o Numero CRL 0076

RELATORIO DE ENSAIO N° 1344/18 — A (1)

INTERESSADO: Akon Ltda. ME

Rua Lauro Muller, 490 - Praca
Tijucas — SC
DESCRICAO DAS AMOSTRAS:

Amostra constituida por tinta sobre metal, na cor branca, identificada pelo cliente como “Amostra Metdlica em
atendimento a Lei Federal 11762/08”. Ordem de Servi¢o n° 1344/18 de 10/07/2018.

AMOSTRAGEM:
Responsabilidade do requisitante.
ENSAIO SOLICITADO:
Determinacao do teor de Chumbo.

RESULTADOS OBTIDOS:

Metais Resultados (%) LQ (%)
Chumbo (Pb) <0,0000478 0,0000478
mg/kg = ppm

mg/kg = 0,0001% (percentual em massa do metal na amostra)
LQ = Limite de quantificagédo do método
<LQ = abaixo do limite de quantificagdo do método

METODO/PROCEDIMENTO UTILIZADO:

O ensaio para determinagao de chumbo foi realizado com base nas normas ASTM E1645 (2016), USEPA Method
3052 (Rev. 0; 1996) e USEPA Method 3050B (Rev. 2; 1996) para preparagéo da amostra e USEPA Method 6010C
(Rev. 3; 2007) e PRI 638/320 para analise da amostra. O principio da analise consiste na digestdo acida da
amostra e posterior analise por Espectrometria de Emissao Otica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES).

Padrées utilizados:
PadrGes de calibragao: Solugao Multielementar 1
Padr&o de recuperagéo: Itrio

NOTAS:
Relatério de ensaio emitido eletronicamente.
“As opinibes e interpretagdes nao fazem parte do escopo de acreditagdo deste laboratério”.

Periodo de ensaio: 13/07/18 a 17/07/18
Data de emissao: 26/07/18
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CRQ 5° Regiao 05201460 CRQ 5° Regiao 05202336
O(s) resultado(s) é (sdo) vdlido(s) exclusivamente para a(s) amostra(s) ensaiadaf(s).
A autenticidade deste relatorio deve ser verificada pela assinatura certificada inserida no arquivo Adobe PDF.
As copias impressas ou eletronicas devem ser comparadas com o arquivo Adobe PDF que exibe a assinatura digital vdlida.
Ndo nos responsabilizamos por qualquer copia emitida por clientes ou por terceiros, seja qual for sua natureza (eletronica, xerogrdfica, .).
A reprodugdo deste documento so poderd ser feita integralmente, sem nenhuma alteragdo, e depende da aprovagado por escrito do Laboratério
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