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Centro Tecnoldgico de Polimeros SENAI — CETEPO

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob

_ o Numero CRL 0076

RELATORIO DE ENSAIO N¢ 1345/18 - A

INTERESSADO: Akon Ltda. ME
Rua Lauro Muller, 490 - Praca
Tijucas — SC

DESCRICAO DAS AMOSTRAS:

Amostra constituida por laminado, medindo aproximadamente 50 x 50 cm, identificada pelo cliente como “AKON -
Melaminico”. Ordem de Servigco n° 1345/18 de 10/07/2018.

AMOSTRAGEM:

Responsabilidade do requisitante.

ENSAIO SOLICITADO:

Determinacao do Teor da Migragao de Metais presentes na amostra.

RESULTADOS OBTIDOS:

Metais Resultados VMP LQ
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

Antimonio (Sb) <LQ 60 0,326
Arsénio (As) 0,48 25 0,217

Bario (Ba) 1,60 1000 0,061
Cadmio (Cd) <LQ 75 0,120

Chumbo (Pb) <LQ 90 1,131
Cromo (Cr) 1,54 60 0,243
Mercurio (Hg) <LQ 60 2,835
Selénio (Se) <LQ 500 0,535

mg/kg = ppm

mg/kg = 0,0001% (percentual em massa do metal na amostra)
<LQ = abaixo do limite de quantificagdo do método

LQ = Limite de quantificacdo do método em relacéo ao resultado
VMP = Valor Maximo Permitido segundo ABNT NBR NM 300-3

METODOS/PROCEDIMENTOS UTILIZADOS:

O ensaio foi realizado com base nas normas ABNT NBR NM 300-3 (2004, Versao Corrigida 2011) para preparacao
da amostra e USEPA Method 6010C (Rev. 3; 2007) para andlise da amostra. O principio da analise consiste na
extragao acida das amostras (migracédo) e a posterior analise por espectrometria de emissao 6tica com plasma
indutivamente acoplado (ICP-OES).

Padrées utilizados:
PadrGes de calibragéo: Solugdo Multielementar 1 e 2
Padrao de recuperagao: Solugéo de ltrio

O(s) resultado(s) é (sdo) vdlido(s) exclusivamente para a(s) amostra(s) ensaiadaf(s).
A autenticidade deste relatorio deve ser verificada pela assinatura certificada inserida no arquivo Adobe PDF.
As copias impressas ou eletronicas devem ser comparadas com o arquivo Adobe PDF que exibe a assinatura digital vdlida.
Ndo nos responsabilizamos por qualquer copia emitida por clientes ou por terceiros, seja qual for sua natureza (eletronica, xerogrdfica, .).
A reprodugdo deste documento so poderd ser feita integralmente, sem nenhuma alteragdo, e depende da aprovagado por escrito do Laboratério

Av. Presidente Jodo Goulart, 682 — Morro do Espelho — CEP 93030-090 — S&o Leopoldo / RS - Fone/Fax: (51) 3904-2700 E-mail: lab.cetepo@senairs.org.br
1/2




FIERGS
CIERGS

SESI
SENAI
IEL

k)

Centro Tecnoldgico de Polimeros SENAI — CETEPO

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob
o Numero CRL 0076

RELATORIO DE ENSAIO N° 1345/18 - A

NOTAS:
Relatério de ensaio emitido eletronicamente.
“As opinides e interpretacdes nao fazem parte do escopo de acreditacdo deste laboratério”.

Periodo de ensaio: 13/07/18 a 19/07/18
Data de emissao: 20/07/18
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